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4. 9 磨耗性试验

4.9. 1 岩石磨耗性试验可采用矿物硬度划痕法，适用于各类岩石。
4. 9. 2 试件制备应符合下列规定：

1 试件可采用圆柱体或方柱体形状 。

2 圆柱体直径宜为1l8~54mm, 高度宜为20�30mm; 方
柱体试件最小边长不宜小于60mm。

3 试验面宜为岩样的新鲜断口面或金刚石锯片切割面。
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